
ÒÓ 14-3-1233-84  
 
Òðóáû áåñøîâíûå õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûå èç ìàðêè ñòàëè 09Õ18Í9 ñ ïîâûøåííûì êà÷åñòâîì 

ïîâåðõíîñòè. 

 

Ïðèìå÷àíèÿ: 

1. Ìàðêè ñòàëè -  09Õ18Í9 

2. Äëèíà òðóá - íåìåðíàÿ îò 1,5 äî 8  ì; ìåðíàÿ íå áîëåå 7 ì; 

 

Ñîðòàìåíò 
Íàðóæíûé 
äèàìåòð 

Òîëùèíà 
ñòåíêè 

Íàðóæíûé 
äèàìåòð 

Òîëùèíà ñòåíêè 

16 1.4; 2.0; 2.5 46 9.0 
20 1.4; 2.0 48 4.0 
25 2.0; 2.5 50 4.0 
28 2.8 55 10 
32 3.5 56 3.0 
35 9.0 70 12.0 
38 11.0 89 4.5 

 
 
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (%, ìàêñèìóì) 

ìàðêà 
ñòàëè 

C Si Mn Cr Ni Mo S P 

09Õ18Í9 0,09 0,6 1,0 17-19 8-9 - 0,02 0,025 
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